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ABSTRACT 

Structures and electronic properties of gold cluster AuN (N = 2−20) are 

investigated by density functional theory (DFT) using LC-BLYP 

functional in conjunction with the consistent-correlation pseudo potential 

cc-pVDZ-PP basis set. The structural evolution and some basic 

thermodynamic parameters including the binding energy per atom, the 

second-order difference of energy, and the one-step fragmentation energy 

are determined and examined in details. Their electronic properties and 

stability trend are elucidated in terms of the PSM model. The optical 

spectra of Au6 cluster are also investigated by means of TD-DFT 

calculations.  

TÓM TẮT 

Cấu trúc và tính chất điện tử của cluster vàng AuN (N = 2−20) được 

nghiên cứu bằng lý thuyết phiếm hàm mật độ (DFT) sử dụng phiếm hàm 

LC-BLYP kết hợp với bộ cơ sở tương quan – phù hợp giả thế cc-pVDZ-

PP. Sự phát triển cấu trúc và một số tham số nhiệt động cơ bản bao gồm 

năng lượng nguyên tử hóa, chênh lệch năng lượng bậc hai và năng lượng 

phân mảnh một bước được khảo sát một cách chi tiết. Các tính chất điện 

tử và xu hướng ổn định của các cluster được làm sáng tỏ bằng mô hình 

PSM. Phổ hấp thụ electron của cluster Au6 cũng được mô phỏng bằng 

phương pháp TD-DFT. 

Trích dẫn: Nguyễn Thanh Sĩ, Nguyễn Khánh Ngọc và Phạm Vũ Nhật, 2020. Cấu trúc và tính chất điện tử của 

cluster vàng AuN (N = 2-20). Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ. 56(Số chuyên đề: Khoa 

học tự nhiên)(2): 10-17. 

1 GIỚI THIỆU 

Cluster kim loại là tập hợp từ vài đến vài trăm 

nguyên tử. Hiện nay, cluster vàng đang thu hút sự 

quan tâm của nhiều nhóm nghiên cứu về hóa học, 

vật lý cũng như vật liệu mới (Zanti and Peeters, 

2013). Vàng là một trong những kim loại chuyển 

tiếp có số phối trí cao nhưng ở dạng nguyên khối 

khá trơ về mặt hóa học so với các kim loại khác, như 

Pd, Pt và Ag. Tuy nhiên, khi giảm xuống kích cỡ 

nanometer (nm), vàng thể hiện những đặc tính vô 

cùng độc đáo. Cluster vàng được xem như là những 

đơn vị cơ bản để tạo nên các thiết bị và vật liệu cấu 

trúc nano mới (Wang et al., 2002), đầy tiềm năng 

ứng dụng trong nhiều lĩnh vực quan trọng như cảm 

biến sinh hóa (Zeng et al., 2011; Zhang et al., 2014), 
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xúc tác (Xanthopoulou et al., 2015), y sinh (Bindhu 

and Umadevi, 2014; Mathew and Pradeep, 2014), 

tổng hợp hữu cơ (Pina et al., 2009; Yanqing et al., 

2016), môi trường (Mathew and Pradeep, 2014), dẫn 

truyền thuốc (Ghosh et al., 2008), phân tích (Jin et 

al., 2009), điện hóa (Suprun et al., 2008; Q. Wang 

et al., 2011), điện tử và viễn thông (Novembre et al., 

2008).  

Cấu trúc hình học của cluster AuN (N = 2–20) đã 

được nghiên cứu bằng tính toán DFT bởi Wang (J. 

Wang et al., 2002). Nhìn chung, cấu trúc của các 

cluster Au nhỏ tồn tại ở dạng phẳng (2D) đến N = 6. 

Đặc biệt, các cluster vàng chuyển từ cấu trúc phẳng 

2D sang cấu trúc hình khối 3D trong khoảng N = 

10−14 và chuyển hoàn toàn sang cấu trúc hình khối 

3D tại N = 15. Häkkiene đã nghiên cứu các cluster 

anion AuN
− (N = 4−14) bằng phổ quang electron 

(Häkkinen et al., 2003). Kết quả thấy rằng các cấu 

trúc vẫn tồn tại dạng 2D đến N = 12. Kết quả này 

hoàn toàn phù hợp với công bố của Furche (Furche 

et al., 2002). Cấu trúc của các cluster anion vàng 

kích thước lớn (N = 21−25) được xác định là có độ 

bền cao (Bulusu et al., 2007). Ngoài ra, nhiều cấu 

trúc phẳng hợp nhất (fused-planar) và cấu trúc hình 

ống rỗng (hollow-tubular) đã được tìm thấy. Tại N 

= 24, các cấu trúc hình ống rỗng chiếm ưu thế hơn 

so với dạng tháp. 

Mặt khác, do hiệu ứng tương đối tính mạnh kết 

hợp với sự tham gia của các orbital d dẫn đến giảm 

khoảng cách năng lượng giữa orbital 5d−6s cũng 

như các liên kết cộng hóa trị định hướng trực tiếp 

trong các cluster Au (Bulusu and Zeng, 2006). Kết 

quả là, đối với các cluster AuN (N  20) có nhiều cấu 

trúc hình học khác nhau, bao gồm dạng phẳng (2D), 

dạng khối (3D) như lồng phẳng hình vỏ sò (shell-

like flat cage), lồng rỗng hình cầu (spherical-like 

hollow cage) và dạng kim tự tháp. Bên cạnh đó, đối 

với các cluster Au trung hòa, các tính toán ab initio 

trước đây cho thấy rằng sự chuyển đổi cấu trúc từ 

dạng 2D sang dạng 3D xảy ra trong phạm vi kích 

thước N = 8−10. Trong nghiên cứu này, các phép 

tính DFT sẽ được sử dụng để xác định cấu trúc và 

độ bền nhiệt của cluster AuN (N = 2–20). Bên cạnh 

đó, mô hình PSM (phenomenological shell model) 

sẽ giúp giải thích được tính bền của những cluster 

được xác định trước đó.  

2 PHƯƠNG PHÁP TÍNH TOÁN 

Các phép tính DFT được sử dụng để xác định 

cấu trúc và năng lượng của các hệ được khảo sát 

bằng gói chương trình Gaussian 09 (Frisch et al., 

2009). Phiếm hàm lai hóa LC-BLYP kết hợp với bộ 

cơ sở tương quan – phù hợp với giả thế năng cc-

pVDZ-PP (Peterson, 2003) được sử dụng để tối ưu 

hóa hình học và tính toán năng lượng cho các cluster 

AuN. Bên cạnh đó, tần số dao động điều hòa 

(harmonic vibrational frequencies) cũng được khảo 

sát nhằm xác định dạng hình học tối ưu tương ứng 

với cực tiểu địa phương (local minima) hay trạng 

thái chuyển tiếp trên bề mặt thế năng (potential 

energy surface) và để hiệu chỉnh các giá trị nhiệt 

động. 

Độ bền của các cluster AuN (N = 2−20) được 

đánh giá thông qua các tham số nhiệt động như năng 

lượng nguyên tử hóa (BE), chênh lệch năng lượng 

bậc hai (2E), năng lượng phân mảnh một bước (Ef), 

thế ion hóa (IP) và ái lực electron (EA). Các tham số 

này được xác định như sau: 

BE = [𝑁E(Au) − E(Au𝑁)]/𝑁 

∆2E = E(Au𝑁+1) − E(Au𝑁−1) − 2E(Au𝑁) 

Ef = E(Au𝑁−1) + E(Au) − E(Au𝑁) 

IP = E(Au𝑁
+) − E(Au𝑁) 

EA = E(Au𝑁) − E(Au𝑁
−) 

trong đó E(AuN) là năng lượng thấp nhất của 

cluster AuN. 

3 KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1 Cấu trúc và độ bền của cluster AuN   

Cấu trúc tối ưu của các cluster AuN (N = 2 – 20) 

tính tại mức lý thuyết LC-BLYP/cc-pVDZ-PP được 

thể hiện trên các Hình 1 và 2. Nhìn chung ở trạng 

thái cơ bản, tất cả các cluster AuN thể hiện trạng thái 

spin thấp. Đối với cluster có số electron chẵn (N 

chẵn), trạng thái cơ bản là singlet và đối với cluster 

có số electron lẻ (N lẻ) là doublet. Ở mức lý thuyết 

LC-BLYP/cc-pVDZ-PP, cluster Au3 thu được có 

dạng tam giác (kiểu đối xứng Cs) bền hơn so với 

dạng thẳng (Wang et al., 2002), điều này là do sự 

biến dạng Jahn-Teller. Cluster Au7 thu được trong 

nghiên cứu này hoàn toàn phù hợp với công bố thực 

nghiệm đã có (Gruene et al., 2008). Nhìn chung, các 

cluster còn lại khá phù hợp với các công bố trước đó 

(Zanti and Peeters, 2013; Nhat et al., 2017). 

Về mặt cơ chế phát triển cấu trúc, các cluster AuN 

với N = 2 – 10 có xu hướng tồn tại dưới dạng phẳng 

(2D); sự dịch chuyển từ cấu trúc 2D sang dạng khối 

(3D) bắt đầu xảy ra tại Au11. Đối với cluster Au19 

(dạng chóp cụt) và Au20 (dạng tứ diện) được xác 

định là những cấu trúc tối ưu dựa trên các tính toán 

DFT và phổ hồng ngoại xa (Gruene et al., 2008). 
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2-I, 1g, Dh 

0,00 

3-I, 2A, Cs 

0,00 

4-I, 1Ag, D2h 

0,00 

 
  

5-I, 2A1, C2v 

0,00 
6-I, 1A, D3h 

0,00 

7-I, 2A, Cs 

0,00 

   
8-I, 1A1g, D4h 

0,00 

9-I, 2A1, C2v 

0,00 

10-I, 1Ag, D2h 

0,00 

Hình 1: Cấu trúc tối ưu của cluster AuN (N = 2−10)  

  
  

11-I, 2A, D3h 

0,00 

12-I, 1A1, C2v 

0,00 

13-I, 2A, C1 

0,00 
13-II, 2A, Cs 

0,20 

    

14-I, 1A1, C3v 

0,00 

14-II, 1A1, C2v 

0,42 
15-I, 2A, Cs 

0,00 

15-II, 2B1, C2v 

0,35 

    
16-I, 1A, Cs 

0,00 

16-II, 1A1, C3v 

0,75 

17-I, 2A, C1 

0,00 
17-II, 2A, Cs 

0,45 
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18-I, 1A1, C2v 

0,00 
18-II, 1A, Cs 

0,11 

19-I, 2A1, C3v 

0,00 

20-I, 1A1, Td 

0,00 

Hình 2: Cấu trúc tối ưu của cluster AuN (N = 13−20)  

Độ bền của các cluser AuN (N = 2−20) được đánh 

giá thông qua các tham số nhiệt động như năng 

lượng nguyên tử hóa (BE), chênh lệch năng lượng 

bậc hai (2E) và năng lượng phân mảnh một bước 

(Ef). Sự biến thiên của các tham số nhiệt động này 

theo kích thước cluster được thể hiện trên Hình 3. 

Nhìn chung, năng lượng nguyên tử hóa (binding 

energy per atom – BE) thay đổi mạnh theo kích 

thước cluster. Hình 3 cho thấy giá trị BE có xu 

hướng tăng dần và đạt cực đại tại Au20 (2,13 eV). 

Đặc biệt, giá trị BE của cluster Au6 (1,70 eV) và Au8 

(1,79 eV) cao hơn nhiều so với những cluster lân 

cận.  

Chênh lệch năng lượng bậc hai (second-order 

difference of energy – 2E) là sự khác biệt năng 

lượng giữa hai quá trình phân ly AuN+1 → AuN + Au 

và AuN → AuN−1 + Au của cluster AuN. Vì vậy, các 

giá trị 2E có thể được sử dụng để đánh giá độ bền 

của cluster AuN  so với các cluster lân cận AuN+1 và 

AuN−1. Giá trị này càng dương tương ứng với cluster 

đó càng bền. Hình 3 cho thấy giá trị 2E của cluster 

với N chẵn lớn hơn cluster với N lẻ (quy luật chẵn – 

lẻ). Theo đó, các cluster Au6, Au8 và Au14 là những 

hệ bền với giá trị ∆2E lớn nhất (1,50−1,67 eV). 

Ngược lại, Au13 là hệ kém bền nhất với giá trị ∆2E 

âm nhất (−1,62 eV).

 

Hình 3: Năng lượng nguyên tử hóa (BE), chênh lệch năng lượng bậc hai (2E) và năng lượng phân 

mảnh một bước (Ef) theo kích thước cluster AuN (N = 2−20) 
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Năng lượng phân mảnh một bước (one-step 

fragmentation energy – Ef) là năng lượng cần thiết 

để tách một nguyên tử Au ra khỏi cluster AuN thành 

AuN−1. Hình 3 cho thấy các cluster AuN với N chẵn 

có giá trị Ef cao hơn các cluster với N lẻ. Điều này 

có nghĩa là tương tác giữa các nguyên tử Au trong 

cluster với N chẵn mạnh hơn N lẻ. Như vậy, các 

cluster với N chẵn bền hơn so với cluster có N lẻ. 

Trong nhóm các cluster được khảo sát, cluster Au6, 

Au8 và Au14 có giá trị Ef cao bất thường nên được 

dự đoán đặc biệt bền. 

Ngoài ra, đại lượng thế ion hóa (ionization 

potential − IP) và ái lực electron (electron affinity − 

EA) cũng được sử dụng để đánh giá độ bền của 

cluster AuN. Nhìn chung, các giá trị này cũng biến 

thiên theo quy luật chẵn – lẻ (Hình 4). Theo đó, 

cluster với N chẵn có giá trị IP lớn hơn so với các 

cluster có N lẻ. Điều này là hiển nhiên bởi vì cluster 

có số chẵn nguyên tử Au được điền đầy hai electron 

trên HOMO, do đó năng lượng để tách electron ra 

khỏi một orbital đã ghép đôi electron sẽ cao hơn 

những orbital chỉ chứa một electron đối với các 

cluster có số lẻ nguyên tử Au (Hình 4). Trong khi 

đó, giá trị EA của cluster có N lẻ cao hơn so với 

cluster có N chẵn nguyên tử (Hình 4). 

 

Hình 4: Thế ion hóa (IP) và ái lực electron (EA) theo kích thước cluster AuN (N = 2−20) 

3.2 Mô hình PSM và phổ UV-Vis 

Cấu hình electron của các cluster kim loại với 

các electron linh động có thể được mô tả theo mô 

hình PSM (phenomenological shell model) (Knight 

et al., 1984). Theo mô hình này, các electron linh 

động được giới hạn trong không gian theo hình dạng 

của cluster và xác định các tính chất của cluster đó. 

Mô hình PSM được phát triển để giải thích quan sát 

đối với cluster kim loại kiềm, như Na và đã được áp 

dụng thành công cho một số cluster kim loại Al, Cu 

cũng như dạng pha tạp.  

Đối với cluster Au6, dạng bền nhất một tam giác 

đều có kiểu đối xứng D3h (Nhat et al., 2017). Như 

vậy, theo mô hình PSM, với có 6 electron linh động, 

cluster Au6 có cấu trúc electron tương ứng là 1S2 



Tạp chí Khoa học Trường Đại học Cần Thơ  Tập 56, Số chuyên đề: Khoa học tự nhiên (2020)(2): 10-17 

15 

{1P𝑥
21P𝑦

2}. Thứ tự năng lượng của các orbital hóa trị 

này được minh họa trên Hình 5. Hai orbital bị chiếm 

cao nhất (HOMO) là những orbital suy biến và có 

bản chất P (P𝑥 và Py), trong khi đó HOMO-1 chính 

là một orbital đối xứng hoàn toàn (kiểu S). Hai 

orbital không bị chiếm thấp nhất (LUMO) cũng là 

những orbital suy biến nhưng có bản chất D (D𝑥𝑦 và 

D𝑥2−𝑦2). Chính vì thế, độ bền cao của Au6 được giải 

thích là do sự phân bố của 6 electron hóa trị vào 3 

orbital 1S, P𝑥 và Py. 

 

Hình 5: Mô hình PSM (trái) và các orbital hóa trị của cluster Au6 (phải) 

 
Hình 6: Phổ hấp thu UV-Vis của cluster Au6 

Phổ hấp thu UV-Vis của cluster Au6 đã được 

nghiên cứu ở nhiều mức lý thuyết (Koppen et al., 

2012; Anak et al., 2014), tuy nhiên, phổ thực 

nghiệm vẫn chưa được công bố. Ở mức lý thuyết 

LC-BLYP/cc-pVDZ-PP (Hình 6), phổ UV-Vis của 

cluster Au6 được dự đoán có 3 đỉnh hấp thụ lần lượt 

tại 293 nm (4,23 eV), 324 nm (3,83 eV) và 363 nm 

(3,42 eV). Kết quả này khá gần với giá trị 3,05 eV 

của Sarkar (Singh and Sarkar, 2015). 

Theo đó, sự hấp thu tại 293 nm tương ứng với sự 

dịch chuyển electron từ HOMO-8 → LUMO+1 và 

LUMO+2; 324 nm là từ HOMO-2 và HOMO-3 → 

LUMO; cuối cùng là HOMO-4 → LUMO+1 và 

LUMO+2. Sự dịch chuyển các electron này được 

biểu diễn trên Hình 7. 
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Hình 7: Các MO liên quan đến sự dịch chuyển electron trong cluster Au6 

4 KẾT LUẬN 

Trong nghiên cứu này, cấu trúc và tính chất điện 

tử của cluster vàng AuN (N = 2−20) được nghiên cứu 

bằng phiếm hàm LC-BLYP kết hợp với bộ cơ sở 

tương quan – phù hợp giả thế cc-pVDZ-PP trong 

khuôn khổ lý thuyết phiếm hàm mật độ (DFT). Đối 

với sự phát triển cấu trúc, các cluster được khảo sát 

tồn tại dưới dạng 2D đến N = 10 và bắt đầu dịch 

chuyển sang dạng 3D từ N = 11. Một số tham số 

nhiệt động cơ bản đã được tính toán và giải thích. 

Nhìn chung, các giá trị này thay đổi theo quy luật 

chẵn – lẻ của kích thước cluster. Độ bền và tính chất 

điện tử của cluster Au6 được làm sáng tỏ bằng mô 

hình PSM với cấu hình electron là 1S2 {1P𝑥
21P𝑦

2}. 

Phổ hấp thu UV-Vis của cluster Au6 cũng được 

nghiên cứu bằng phương pháp TD-DFT. 
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